Casar Drahtseilwerk Saar GmbH
Casarstralie 1

Datum: /7.09.2006

CAS AR 0045 Kirkel
Deutschland Seite: 1/1
Ganzzerreissversuch
Versuchsdaten:
Versuch durchgefiihrt am 08.09.2006
Operator Bernd Roth
Versuch Nr. V176a/06
Seilkonstruktion CASAR Turboplast Arbeitskarte 2006 0586
Nenndurchmesser 24 mm Kunde Siither & Schon GmbH
Drahtoberflache BK Mindestbruchkraft 504,2 kN
Drahtnennfestigkeit 1960 N/mm? Metallischer Seilquerschnitt 2995 mm?
Schlagrichtung zS Rechnerische Bruchkraft 587 kN
Endverbindung beidseitig
Keilschlofl Gr. 22-24 Bruchstelle am KeilschloB, alles
auler einer Aullenlitze gerissen.
Bruchkraft 434 kKN
Relative Bruchkraft-Abweichung -13,93 %
Gesamte Dehnung bei Belastung 4,16 %
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Dieser Priifbericht darf nur ungekiirzt vervielfacht werden. Auszugweise Vertflentlichung bedarl unserer ausdriicklichen Genehmigung,



