Casar Drahtseilwerk Saar GmbH

Casarstrafe 1

Datum: 5.70.2006

CAS AR 00645 Kirtkel
Deutschland Seite: 1/1
Ganzzerreissversuch
Versuchsdaten:
Versuch durchgefiihrt am 5.10.2006
Operator Markus Juen
Versuch Nr. V176/06 Arbeitskarte 2005 2018
Seilkonstruktion CASAR Turboplast Kunde Siither & Schén GmbH
Nenndurchmesser 28 mm Mindestbruchkraft 683,6 kN
Drahtobertflidche BK Metallischer Seilquerschnitt  405,2 mm?
Drahtnennfestigkeit 1960 N/mm? Rechnerische Bruchkraft 7942 kN
Schlagrichtung sZ
Endverbindung beidseitig Bruchstelle am Keilschlof, alles
KeilschloB Gr. 26-28 auller drei Auflenlitzen gerissen
Bruchkraft 579,7 kN
Relative Bruchkraft-Abweichung -15,20 %
Gesamte Dehnung bei Belastung 5,23 %
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Kommentar: Zerreissversuch nach Pulsator Schwingversuch mit 75.000 Zyklen ( 15% - 30% MBL )

05.10.2006

Datum

Unterschrift

Dieser Priifbericht darf nur ungekiirzt vervielfacht werden. Auszugweise Verdffentlichung bedarf unserer ausdriicklichen Genehmigung.



Casar Drahtseilwerk Saar GmbH

Datum: 05.70.2006

Casarstrafie | Nummer:
c A s A “ 66459 Kirkel
Deutschland Seite: 1/2
Pulsatorversuch

Versuchsdaten:

Versuch durchgefiihrt am 04.-05.10.2006

Seilkonstruktion
Seildurchmesser
Drahtnennfestigkeit
Drahtoberfliche
Schlagart
Endverbindung
Arbeitskartennummer
Kommissionsnummer
Priifer

Kunde

Pulsator

Signalform

Versuchsergebnisse:

Schwingspielzahl
Bruchdehnung
Bruchstelle

Kommentar:

CASAR Turboplast
28 mm

1960 N/mm?

BK

sZ.

Keilschlofl Gr.26-28
20052018

V176/06

Bernd Roth

Siither & Schin GmbH
2400 kN

sinus

75.000

keine, Versuch angehalten

Versuchsnummer
Versuchslidnge
Unterkraft
Amplitudenkraft
bezogene Unterkraft
bezogene Amplitudenkraft
Unterspannung
Amplitudenspannung
Schwingfrequenz
metallischer Querscnitt
rechnerische Bruchkraft
Mindestbruchkraft

038/06
2575 mm
102,5 kN
102,5 kN
14,99 %
14,99 %
253 N/mm?
253 N/mm?
3 Hz

405,2 mm?
794,2 kN
683,6 kKN

Es wurde anschlieBend mit der Versuchslange ein Ganzzerreissversuch durchgefiihrt.

05.10.2006

Datum Unterschrift

Dieser Pritfbericht darf nur ungekiirzt vervielfacht werden. Auszugweise Verdffentlichung bedarf unserer ausdriicklichen Genehmigung,



Casar Drahtseilwerk Saar GmbH Datum: 05.70.2006

Casarstralie 1 Nummer:
c A s A R 66459 Kirkel
Deutschland Seite: 2/2
Pulsatorversuch

Versuch - Turboplast 28
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Dieser Priifbericht darf nur ungekiirzt vervielfacht werden. Auszugweise Verdffentlichung bedarl unserer ausdriicklichen Genehmigung,



