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Baumusterprüfung von Endverbindungen für Polymer-Riemen mit Stahldraht-Cords

Endverbindung
Riemenschloss ähnlich zu DIN EN 13411-6

Riemengehäuse NG 50 GE

Prüfnorm DIN EN 13411-6

Auftraggeber Süther & Schön GmbH

Riemen
Breite Bezeichnung Mindestbruchkraft Fmin

50 mm Polyrope DP 60,00 kN

Endverbindung
Gehäuse Keil Gewindestange

Dauerschwingversuch
Nr.

Art. – Nr. RG1 0050 GE 000 SSN K00 0050 00 GE0 SSN GS5 0016 00 XXX SSN

Werkstoff G 20 Mn5 AlSi9Cu3 8.8

(nur mit Unterschrift gültig)

Dr.-Ing. Jochen Höhbusch
WWW.BMFT.RUB.DE

Unterlast Fu = 0,15*Fmin Oberlast Fo = 0,3*Fmin Lastwechsel

9,00 kN 18,00 kN 75.00053/21

Anmerkung Die Prüfung erfolgte entsprechend der Norm DIN EN 13411-6.

Ergebnis

Die Prüfmuster ertrugen den Dauerschwingversuch (6.2.4) ohne Anzeichen bleibender

Verformungen. Eine Rissprüfung nach dem Versuch durch die Süther & Schön GmbH

ergab, dass keine Rissbildung infolge von Materialermüdung aufgetreten ist (Anlage).

Damit erfüllen die Prüfmuster die Anforderungen nach 5.3.3 und die Prüfung ist

bestanden.


